ISSN 1806 - 8324

Volume 22 * Supplement?l

September; = 2008

Brazilian

Official Journal of the SBPqO - Sociedade
Brasileira de Pesquisa Odontoloégica
(Brazilian Division of the IADR)



JACVEET Interagdo foto-térmica de diferentes fontes de luz em

procedimentos de clareamento

Freitas ACP*, Espejo LC, Garone-Netto N
Dentistica - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SAO PAULO.
E-mail: anacarolfreitas@terra.com.br

a maioria dos sistemas de clareamento utilizados em consultério, uma fonte de luz ¢ aplicada sobre a superficie do
dente a fim de acelerar o grau de reagdo para a d i¢do do perdxido de hidrogénio. A utilizagdo destas fontes de luz
pode gerar a liberagdo de energia em forma de calor, a qual pode atingir a polpa dental. O objetivo deste estudo foi avaliar
a interagdo foto térmica de trés fontes de luz (LED, Halogena e Laser de Argdnio) com diferentes produtos clareadores
em estruturas de esmalte/dentina bovina durante procedimentos de clareamento. Cem amostras de dentes bovinos com
medldas padronizadas (6X11X2mm), tendo lmm de esmalte ¢ Imm de dentina, foram confeccionadas. As amostras foram

idas a 20 di (n=5): dois produtos a base de peroxido de hidrogénio 35% sendo um na cor azul e
outro na cor purpura, um gel de peroxido de hidrogénio 37% na cor laranja e um gel de glicerina incolor. As fontes de luz
foram aplicadas durante 30 segundos sobre o esmalte e a temperatura foi mensurada na face de dentina com um termémetro
de radiacéo infravermelha. Os dados foram submetidos ao teste estatistico ANOVA. Na maioria dos grupos, o pico de tem-
peratura da dentina ocorreu aos 50 segundos. Houve diferenga estatisticamente significante entre os grupos de acordo com
o produto clareador e a fonte de luz empregados. A luz halogena foi a fonte de luz que gerou maior aumento de temperatura
quando comparada a luz led e laser de argdnio.

A selegio de uma combinagio especifica de um agente clareador e de uma fonte de luz que demonstrem boa alteragio
de cor com pouca elevagio de temperatura é recomendada para o clareamento de consultério. (Apoio: FAPs - Fapesp.
- 06/58741-2)

Influéncia das unidades de luz (led e halégena) e do material

restaurador sobre a dureza de um cimento resinoso dual
Moreira JF*, Kuguimiya RN, Machado CT, Seabra FRG, Santos AJS, Donato LFA, Dametto FR
Odontologia - UNIVERSIDADE POTIGUAR.

E-mail: judi_fernandes@hotmail.com

estudo avaliou o efeito da interposi¢do do material indireto (solid ) e do tipo de unidade de
luz (Halogena e LED) sobre a microdureza de um cimento resinoso dual. Para cada aparelho, foram confeccionadas 18
amostras. A fotoativag¢do do cimento (Relyx ARC) foi realizada através do material restaurador indireto de 2mm de espes-
sura e sem interposi¢ao para os grupos controles. As amostras foram preparadas em matrizes cilindricas de teflon com uma
perfuragdo de Smm de didgmetro e 2mm de didade. O teste de microd Vickers foi realizado em microds
com carga de 50g por 15s. Foram realizadas 3 indentagdes na superficie de topo e 3 no fundo, para cada amostra. Os dados
foram submelldos a Anallse de Varidncia a 3 critérios seguida pos-teste de Tukey (5%). Os resultados mostraram ndo
haver d: ivas entre os Thos na superficie de topo (p>0,05). O LED proporcionou maior dureza no
fundo que a Luz Haldgena (p<0,05). As amostras fotoativadas, sem interposigdo, apresentaram maiores médias de dureza
estatisticamente significantes que o Solidex e a Porcelana (p<0,01).

Concluiu-se que o cimento resinoso néo foi influenciado pelo tipo de unidade fotoativadora, porém apresentou menores
médias de dureza quando fotoativado através da interposicio de um material restaurador indireto. Na superficie de topo,
a polimerizagio foi satisfatdria independente da presenga ou ndo e do tipo de interposicio.

/-\-V21] Radiopacidade e microdureza Vickers da dentina irradiada com
laser de Nd:YAG
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laser de Nd:YAG promove alteragdes morfolégicas ¢ quimicas na dentina que poderiam alterar sua dureza e radiopa-
cidade. Sendo assim, este trabalho teve como objetivo avaliar a microdureza e a densidade optica da dentina apos irradiagio
com laser de Nd:YAG em trés diferentes parametros. A dentina de 30 molares foi exposta, planificada e dividida no sentido
mésio-distal em duas partes delimitadas por uma canaleta. Os dentes foram divididos aleatoriamente em trés grupos (n =
10). Um dos lados da dentina foi usado como controle, sem nenhum tratamento, ¢ o outro foi irradiado com o laser de Nd:
YAG, de acordo com o respectivo grupo: G1 (0,0 W, 60 mJ e 15 Hz), G2 (2,0 W, 100 mJ e 20 Hz) ¢ G3 (3,0 W, 100 mJ,
30 Hz). Em seguida, as amostras foram radiografadas com regime elétrico de 70 kVp e 8 mA a uma distancia focal de 30
cm. A imagem digital foi obtida pelo sistema DenOptix ¢ a densidade foi determinada a partir de leituras opticas dos niveis
de cinza. A microdureza Vickers foi também realizada no lado controle ¢ no lado teste. A ANOVA ¢ o teste de Tukey ( o

= 0,05) ndo mostraram diferencas significativas entre os valores de dureza e de densidade optica (radiopacidade) da
dentina apos a irradiagdo com o laser de Nd:YAG nas trés poténcias estudadas.
Nao foram encontradas alteragoes estatisti ignificativas na radiopacidade ¢ dureza da dentina irradi

com o laser de Nd:YAG.

Avaliagéo in situ do efeito anti-cdrie de sistemas adesivos auto-
condicionantes com agentes antibacterianos
Lima JPM*, Cruz SML, Melo MAS, Sousa RR Wenceslau JPS, Zanin ICJ, Rodrigues LKA, Fernandes
CAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA.
E-mail: julianapml@yahoo.com.br
estudo in situ cruzado, duplo- cego avallou aagdo de sistemas adesivos autocondicionantes com fliior e/ou monémero

anllbaclenano (brometo de metacril ilpiridinio -MDPB) na iGas do biofilme dental e na
i i d; Durante 2 fases de 14 dias, 10 voluntarios utilizaram dispositivos

do esmalte adj a
palatinos contendo 4 blocos de esmalte dental humano, restaurados com resina composta e um dos sistemas adesivos:
1- Smgle BondTM; 2-All-Bond SETM; 3 One-Up Bond F PlusTM e 4-Clearfil Protect BondTM. Os voluntarios foram

dos entre os sobre os blocos, 8x/dia sacarose 20% usando dentifricio fluoretado 3x/dia.
Apos cada fase, a contagem de estreptococos totais (ET), estreptococos mutans (EM) e lactobacilos (L) foi determinada
no biofilme sobre os blocos. A desmi izagio ( A S) foi lisada através de microd: em corte longitudinal do
esmalte, a 20 e 70um da margem da d0. Os Itad icrobiologicos foram avaliados pelo teste Kruskal-Wallis

e os de A'S por ANOVA (0=5%). As diferencas de ET, EM e L ndo foram significativas entre os tratamentos (p>0,05). Os
valores médios de AS para os tratamentos 1 a 4 foram respectivamente: a 20um- 4.899+1.449; 5.717+1.929; 6.255+1. 790
€ 5.634+1.442, a T0um— 4 926&2 803; 5 522+2.282; 5.234+2.641 e 4.851+1.515. Simil. 4 analise microbiold

ndo houve dift (p>0,05) entre os tratamentos.

Nas condicdes deste estudo, os sistemas adesivos testados no foram capazes de prevenir a carie ao redor das restaura-
¢ées. (Apoio: FUNCAP - 0455/07)

@ Profundidade da dentina e comportamento micromecénico da
camada hibrida. Estudo através do MEF 3-D.
Anchieta RB*, Martin-Junior M, Sundfeld RH, Giannini M, Reis AF, Rocha EP
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padrio e a intensidade das tensdes da dentina da variando a na coroa dental nio estd esta-
belecido na literatura. O objetivo do estudo foi analisar através do método dos elementos finitos 3-D, a distribuigdo das
tensdes na camada hibrida variando o didmetro e o numero dos tibulos dentinarios, conforme a profundidade da dentina
(superficial, média, profunda), mantendo a espessura da camada hibrida (CH) e o comprimento dos Tags constantes. Trés
modelos (M) de um espécime em dentina (41 x 41 x 41 pm, CH= 3 um, Tag= 17 um) restaurados com resina composta
foram confeccionados (SolidWorks), variando o diametro (d) e o numero (#) dos tubulos dentinérios, sendo: M1 - dentina
superficial, # = 8, d = 0,9 pum; M2 - dentina intermediaria, # =12, d = 1,2 pm; M3 - dentina profunda, # = 16, d = 2,5 pm.
O carregamento perpendicular em tragdo (20N) foi aplicado na superficie superior da resina composta. O programa de
elementos finitos AnsysWorkbench 10.0 foi utilizado para a obtengdo da maxima tensdo principal ( o max). Os valores
maximos de 6 max (MPa) foram M1 = 3,3; M2 = 7,3; M3 = 8,1. O padrio de dissipagdo das tensdes seguiu a mesma ordem
em todos modelos: dentina peritubular, camada de adesivo, dentina inter-tubular e CH; cujos valores individalizados de ¢
max foram, respectivamente: 8,1 MPa (M3), 2,5 MPa (M3), 2,9 MPa (M2) ¢ 1,75 MPa (M3).

Concluimos que o aumento do diametro e niimero dos tibulos dentindrios aumenta as tensoes na interface dentina/adesivo

diante de carregamentos verticais em tragao, sendo a dentina peritubular a estrutura mais solicitada da interface indepen-
dente da profindidadde da dentina. (Apoio: FAPESP - 2006/01988-6)

m Avaliagéio histopatolégica comparativa em tecido conjuntivo
subcutdneo de ratos de um CIV experimental contendo niébio.

Boaventura JMC*, Oliveira MRB, Padovani GC, Lima DM, Bertolini MJ, Zaghete MA, Candido
MSM
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objetivo desse estudo foi avaliar, comparativamente, em tecido conjuntivo subcutaneo de ratos o potencial irritativo
em nivel I de um cimento de ionémero de vidro (CIV) em fase experimental e o resultado da associagdo do p6 experimental
com o liquido de CIVs ja disponiveis comercialmente. Os ratos (n=60), foram divididos em 5 grupos de 3 animais cada,
para os periodos de 7,15, 30 e 60 dias. Os materiais utilizados foram: Vitrebond/3M ESPE (GI), Ionomaster F/Wilcos (GII),
Po experimental + Liquido do Vitrebond (GIII), P6 experimental + Liquido do Ionomaster F (GIV) e P6 experimental +
Liquido experimental (GV). Po e Liquido experimentais foram desenvolvidos pelo Instituto de Quimica de Araraquara
— UNESP/Brasil. Todos os materiais foram veiculados em tubos de polietileno e dos no tecido conjuntivo subcu-
taneo dos ratos. Apos os periodos experimentais, os tubos foram removidos e encaminhados para tramitagio laboratorial.
Os cortes foram avaliados em microscopia optica para analise descritiva do quadro reacional. A avaliagdo de diferenca
significativa entre os materiais, considerando os periodos experimentais e os escores atribuidos aos evemos histopatolo-
gicos em estudo, foi realizada pelo teste de Kruskal — Wallis. Adicional foram efetuad: altiplas de
postos médios pelo teste de Dunn.

Ao longo dos perwdo: analisados, niveis de eventos histopatolégicos foram observados entre os grupos, em estudo nivel
1 de bic ilidade. Sao necessdrios, portanto, maiores estudos sobre a biocompatibilidade desses cimentos em nivel
1l e lll. (Apoio: CNPq)

/A\-V4s15 Influéncia da Fonte de Luz na Fluorescéncia de uma Resina

Composta

Queiroz RS*, Calixto LR, Silva DN, Gaigo U, Cuin A, Lima DM, Candido MSM, Porto-Neto ST
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - ARARAQUARA.
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objetivo deste estudo foi avaliar a influéncia da fonte de luz fotoativadora Halogena (Ultralux-DabiAtlante) ¢ LEDs
(Radii -SDI; Ultralume LEDS -Ultradent) na fluorescéncia da resina composta (4 SEASONS®) em fungdo da cor (AE;
A,D ¢ Esmalte Trans Clear-TC) ¢ do tempo de avaliagio (Imediato, 24h, 7 ¢ 30 dias). As amostras (n=>5) foram confeccio-
nadas e padronizadas com auxilio de malru de ago inoxidavel em forma circular com dimensdes de 10mm de didmetro por
1 mm de espessura. Essas foram ar d; em frascos identi contendo saliva artificial, em estufa
(37° + 1°C). As medidas foram regi: das apos a fecgdo das : antes da imersdo, 24 horas apos imersdo, 7 ¢
30 dias apos a imersdo em saliva, na mesma amostra. Para a obtengdo dos valores de fluorescéncia, utilizou-se o espectro-
fluorimetro (Spex Triax Fluorolog 3- Jobin Yvon), nos comprimentos de onda de 400 a 700nm. Os dados foram julgados
estatisticamente utilizando Analise de varidncia, complementado pelo teste de Tukey, adotando o nivel de significancia
de 5%. Os resultados obtidos evidenciaram diferengas estatisticamente significantes apenas para o aparelho Radii na cor
esmalte trans clear; as médias de fluorescéncia das trés cores loram elgmﬁca(wamcnlu diferentes entre si, sendo A,D <
ALE < TC para todas as fontes de luz das; ndo foram evi i estatisticamente significantes para os
diferentes periodos de avaliagdo em todas as cores ¢ aparelhos.

Pode-se concluir que a fluorescéncia da resina composta 4 SEASONS® foi dependente da cor e da fonte de luz utilizada,
apenas para a cor esmalte trans clear.

m Estudo in vitro de pardmetros de teste de dureza Knoop e Vickers
em amdlgama, resina composta, dentina e esmalte bovinos.

Soprano V*, Turbino ML
Dentistica - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SAO PAULO.
E-mail: valsoprano@ig.com.br

wvaliar a influéncia dos parametros de carga e tempo de endentagdo em quatro superficies nos valores de dureza. Foram
utilizados 20 dentes bovinos divididos em 4 grupos: Dentina (D) e Esmalte (E) obtidos pelo desgaste da superficie, e o
Amalgama (A) e a Resina (R) pela a0 de idades (4 x4 x 2mm) realizadas na superficie dental. Para
os testes foram utilizados os endentadores Vickers e Knoop com cargas de 25, 50 e 100gf em cinco tempos de endentagdo
5,15,30,45e 60 dos em 5 repetigdes para cada espécime variando-se os testes e os pardmetros. As médias aritméticas
desses valores foram submetidos a analise estatistica pelo teste Kruskall-Wallis e Student-Newman-Keuls (p<0,05). Os re-
sultados obtidos mostraram diferengas significativas entre tempos nos Grupos A, R ¢ E e entre cargas em todos os grupos.

O que permite concluir que para o amalgama deve se utilizar no minimo uma carga de 50gf em um tempo minimo de
30s tanto para a Vickers como para a Knoop. Na resina composta uma carga de 50gf e tempo de 455 para a Knoop e na
dureza Vickers nio apresentou diferencas. Na dentina a carga ideal é de pelo menos 50gf em qualquer dos tempos na
dureza Vickers e Knoop. E o esmalte uma carga de 100gf para qualquer tempo na dureza Knoop. (Apoio: FAPs - Fapesp
- 2004/ 14119-0)
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